Reinigung und Pflege
von Edelstahl Rostfrei im Bauwesen

Edelstahl Rostfrei ist durch und durch korrosiomsséedig und bendtigt deshalb
keine organischen Beschichtungen oder metallis¢rerziige, um
Korrosionsbestandigkeit und Aussehen zu verbessern.

Ein gewisses Mal3 an Pflege sollte jedoch auch Edalsl-Rostfrei-
Oberflachen zukommen, damit ein gutes optisches Ezkeinungsbild

erhalten bleibt und Ablagerungen entfernt werden, ¢ die Korrosions-
bestandigkeit beeintrachtigen kdnnen.

Zunéchst ist es wichtig zu verstehen, warum Eddlfastfrei
korrosionsbestandig ist. Die im Stahl enthaltenegiérungsbestandteile fiihren
dazu, dass sich an d@berflache eine dinne, transparente ,Passivschicht®
bildet. Obwohl sienur wenige Atomlagen dick ist,schitzt sie den Werkstoff
auch nach Oberflachenbeschadigungen, da sie siehdem Einflul3 von
Sauerstoff aus Luft oder Wasser spontan wiedebiiéet.

Bei AuRenanwendungen von V2A Edelstahl sollte diRemigung und Pflege
sichergestellt werden, dass es nicht zu Ablagemrge Luftverschmutzungen
kommt. Wichtig ist die Reinigung vor allem in Kustaund
Industrieatmosphare, wo es zur Aufkonzentration @bloriden und
Schwefeldioxyd kommen kann. Daflr ist die Edelstatie V2A nicht
ausgelegt. Sollten sich an den V2A Beschlagen Bosta zeigen, so handelt es
sich um sogenannten Flugrost.

Flugrost entsteht durch von aul3en herangetragene Adgerungen oder
Verunreinigungen verbunden mit ungentgender Pflegend nicht durch
schlechtes V2A-Edelstahl.

Flugrost ist daher kein Reklamationsgrund!

Flugrost a3t sich durch kréaftiges Reiben entferi®as sollte direkt nach dem
Erkennen von Flugrost geschehen, da er sich sousts Edelstahl ,einfressen”
kann. Wir empfehlen zur regelmaRigen Pflege eirsrdblstblichen
Edelstahlreiniger.

Bitte beachten Sie auch das Merkblatt 965 der indtionsstelle Edelstahl
Rostfrei unter www.edelstahl-rostfrei.de.

Vielen Dank fur Ihr Vertrauen
Firma Wennemer Fensterbau
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